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深圳市顺易为科技发展有限公司.

东莞市为易化工科技有限公司

深圳市光明新区光明街道办光明社区新围20栋302号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 用于CORILON S 系列有机硅不粘涂料.

SGS工作编号 :. CP18-049947 - SZ.

型号 :. S18635.

客户参考信息 :. 见remark.

样品接收日期 :. 2018年09月07日.

2018年09月07日 - 2018年09月13日.测试周期 :.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

测试结果概要 ：.

测试要求. 结论.

美国加州法案65 – 双酚-A. 符合.

符合.美国加州法案65 － 铅含量和镉含量.

符合.美国加州法案65 － 邻苯二甲酸盐(或酯)含量.

Dongyu Xie谢冬育.

批准签署人. . .

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. CAN18-185204.003 黑色材料.

备注：

      (1) 1 mg/kg = 0.0001%
      (2) MDL = 方法检测限

      (3) ND = 未检出 ( < MDL )

      (4) "-" = 未规定

美国加州法案65 – 双酚-A.

测试方法 :. SGS内部方法(GZTC CHEM-TOP-075-02, 参考US EPA方法3550C:2007)，采用HPLC-MS进行分

析。.

MDL测试项目. 限值. 单位.

3.0. mg/kg.

003.

1.0 ND

符合

双酚-A.

评论.

备注 :.

限值引自于Anthony Ferreiro vs Superior Communications Inc.; Wal-Mart Stores Inc.的要求。

报告中引用的限值源于加州65法案相关的特定和解协议，其涉及的产品与此测试产品最接近。报告中的测
试结果并不表示用户接触此化学物质的实际暴露量。
和解协议中未指名的生产商或零售商不受此案例约束，且可选择以清晰告知消费者潜在暴露风险的方式符

合加州65法案。.

美国加州法案65－铅含量（油漆、表面涂层）和镉含量.

测试方法 :. 参考CPSC-CH-E1003-09.1，用ICP-OES进行分析。.

MDL测试项目. 限值. 单位. 003.

ND.20.mg/kg.90.铅 (Pb).

符合.评论.

ND.5.mg/kg.300.镉 (Cd).

符合.评论.

备注 :.

铅 (Pb)的限值引自于County of Marin Court，CIV-10-00626的要求。

镉 (Cd)的值引自于County of Alameda Superior Court，RG-10-514803的要求。 
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报告中引用的限值源于加州65法案相关的特定和解协议，其涉及的产品与此测试产品最接近。报告中的测
试结果并不表示用户接触此化学物质的实际暴露量。
和解协议中未指名的生产商或零售商不受此案例约束，且可选择以清晰告知消费者潜在暴露风险的方式符

合加州65法案。.

美国加州法案65－邻苯二甲酸盐(或酯)含量（非PVC聚合材料 ）.

测试方法 :. 参考CPSC-CH-C1001-09.4，用GC-MS进行分析。.

MDLCAS NO.测试项目. 限值. 单位. 003.

ND.50.mg/kg.1000.84-74-2.邻苯二甲酸二丁酯(DBP).

ND.50.mg/kg.1000.85-68-7.邻苯二甲酸丁苄酯(BBP).

ND.50.mg/kg.1000.117-81-7.邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP).

ND.50.mg/kg.1000.28553-12-0/ 

68515-48-0.

邻苯二甲酸二异壬酯(DINP).

ND.50.mg/kg.1000.26761-40-0/ 

68515-49-1.

邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP).

ND.50.mg/kg.1000.84-75-3.邻苯二甲酸二己酯(DnHP).

符合.评论.

备注 :.

限值引自于County of Marin Court，CIV-1000641和County of Santa Clara Superior Court, 

114CV267501的要求。

报告中引用的限值源于加州65法案相关的特定和解协议，其涉及的产品与此测试产品最接近。报告中的测
试结果并不表示用户接触此化学物质的实际暴露量。
和解协议中未指名的生产商或零售商不受此案例约束，且可选择以清晰告知消费者潜在暴露风险的方式符

合加州65法案。.
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附件 
 

Phthalates 测试流程图 
 
 

预处理 

量取 

用溶剂萃取 

过滤 

浓缩/稀释 

气相色谱-质谱联用仪 

数据 
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附件 
 

元素测试流程图 
 

预处理 

量取 

酸消解 

电感耦合等离子体发射光谱仪/原子
吸收光谱仪 

溶液 

数据 

过滤 
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附件 
 

BPA 测试流程图 
 
 

预处理 

量取 

用溶剂萃取 

过滤 

浓缩/稀释 

高效液相色谱-质谱联用仪 

数据 

净化 
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Remark： 

S16757,S6971,S11415,S13250,S13252,S15965,S12056,S733M,S6048,S13046, 

SFA733,S12524,S6981,S733,S11158,S100A,S13014,S6972,S6021,S12044,S12861, 

S14458,S11168,S12516B,S12998,S10154,S13568,S14969,S14979,S14208,S14370, 

S10393,S8088,S12557,S13981,S13536,S13570,S15082,S15083, S16046, S16097,  

S16098,S16099, S16100, S16101, S16102, S16103, S16104, S16105, S16106, S16107, 

S16108, S16109, S16163, S16164, S16165, S16244, S16043, S16044, S16045, 

S16023,S16246,S16389,S16367,S16703,S16666,S16667,S16668,S16545,S15824, 

S15825,S16837,S16879A/B,S16880A/B,S16869,S16845,S16992.S16953,S17045,S17092, 

S17248,S17253,S16460,S16657,S16658,S16659,S16836,S16881,S16882,S16023,S16043, 

S16044,S16045,S16046,S16097,S16098,S16099,S16100,S16101,S16102,S16103,S16104, 

S16105,S16106,S16107,S16108,S16109,S16244,S16289,S16290,S16291,S16292,S16293, 

S16302,S16303,S16402,S16403,S16436,S10487,S16846,S16521,S16522,S16523, 

S16815,S16817,S16389,S16367S16703,S16389,S16367,S16703,S18114,S18039,S18116… 

样品照片:.

CANEC1818520408

CAN18-185204.003.

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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